Navod na oSetrovani a éisténi

pro RIGID LVT - podlahoviny v objektovém zatiZzeni (napt. kancel&re, obchody, hotely, restaurace)

RIGID SPC vinyl floor

1. VSeobecna opatreni

Ve vstupnich ¢astech instalovat dostatecné dimenzované a ucinné cistici zony (minimélni délka na 3-4 kroky),
které je nutné pravidelné cistit nebo vyménovat. Toto opatfeni zamezi vnadeni velké casti necistot do objektu a
sniZi nebezpeci mechanického poskozeni podlahy.

Zidle s defektnimi nebo chybéjicimi kluzaky a také pouziti nevhodnych nebo nespravnych kluzaka nebo kolecek
zpGsobuje mechanické poskozeni povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Dirazné doporucujeme,
aby byl veSkery pohyblivy nébytek opatfen vhodnymi kluzéky (napt. scratchnomore, http://www.dr-
schutz.cz/produkty-kluzaky.php) a vhodnymi kolecky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529).

V prostorach s vysokym specifickym lokalnim mechanickym nebo chemickym zatizenim doporucujeme pro
ochranu povrchu pouzivat vhodné polykarbonatové podlozky pod davkovace dezinfekci, pod koleckové Zidle se
silnym zatizenim, pod pneumatiky automobild apod.

2. Cisténi po ukonéeni pokladky

Nové polozena krytina musi byt pred pouzivanim dikladné vyciSténa, aby byly odstranény vSechny zbytky
vyrobnich, stavebnich a montaznich necistot.

K tomuto c¢isténi pouZit doporuéeny ¢isti¢ zredény s vodou ve vhodném pomeéru. Pfi nepatrném znecisténi je
mozno tuto koncentraci zvysit podle stupné znecisténi. Podlahu cistéte dobfe vyzdimanymi mikrovlaknovymi
mopy pomoci dvoustupriového vytirani.

Pro odstranéni prilnutych necistot, které nelze vycistit pouhym vytfenim, nasprejovat cistici roztok stejnomérné
na podlahu a po kratkém pasobeni celou plochu vydrhnout jednokotoucovym rotacnim strojem SRP s vhodnym
padem (u hladkych povrch() nebo kartdéem. Rozpusténé necistoty odsat vysavacem na vodu (napft. Dr. Schutz
Vysavac¢ na vodu PS 27) a celou plochu dikladné zneutralizovat cistou vodou az do Uplného odstranéni viech
zbytka cisticiho roztoku. Celkové je nutné se pri ¢iSténi vyvarovat stojici vody nebo tvorbé ,,louzic¢ek”.

Doporuceny ¢isti¢:

PU ¢isti¢, redéni 1:10 s vodou

Doporuéeny pad:

Cerveny pad standard, Grit kartag ¢erveny

3. BéZzneé denni cisténi

Odstrariovani prachu: Odstranovani volné leZiciho prachu a necistot provadét stiranim vihkym mopem.

Manualni nebo strojové mokré ¢isténi: Pro odstranéni prilnutych necistot pouzit doporuceny éisti¢ zredény s
vodou ve vhodném poméru a podlahu vytirat ru¢né vhodnym mopem (napf. mopy s potahem z mikrovlakna)
nebo cistit mycim automatem s vhodnym padem nebo kartd¢em (napf. myci stroj eukula multi scrubber). V

prostorach, ve kterych je nutno pravidelné provadét plosné desinfekéni ¢isténi, pouZivat Dezinfekéni prostredek-
koncentrat (registrovan na Ministerstvu zdravotnictvi CR a schvalen pro poutziti).


http://www.dr-/
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Doporuceny distic:

PU ¢isti¢, redéni 1:200 s vodou / 1:400 pti pouZiti do myciho stroje
Doporuceny pad:

Cerveny pad standard, Grit kartag ¢erveny

Strojoveé intenzivni ¢iSténi / Mezistupriové ¢isteni:

Pokud neni moZno ulpivajici necistoty odstranit béZznym manudlnim nebo strojovym ¢isténim, doporucuje se
provést mezistupriové intenzivni strojové cisténi doporuéenym ¢istiéem ziedénym s vodou ve vhodném poméru
dle stupné znegisténi povrchu podlahy. Cisténi provadét mycim strojem nebo jednokotou¢ovym strojem s
¢ervenym padem sprejovou metodou (v pripadé, Ze je podlahovina kladena bez lepeni). Tato metoda je vhodna
také pro pravidelné turnusové mezistuprnove cisténi v objektech se silnym vnosem necistot.

Doporuéeny disti¢:

PU ¢isti¢, redéni 1:50 — 1:100 s vodou, nechat kratce pusobit
Doporuéeny pad:

Cerveny pad standard, Grit kartag ¢erveny

4. Odstranovani skvrn, ryh od podpatkt a Skrabanca

Odolné skvrny a gumové ryhy od podpatkd, které nelze odcistit metodami bézného cisténi, je mozné odstranit
doporucenym produktem ve spojeni s mikrovlaknovym hadrikem nebo jemnym padem. Na zavér ¢isténé misto
premyt ¢istou vodou. Skvrny odstrariovat pokud moZzno okamzité, nebot nékteré typy pigmentu mohou po uréité
dobé migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranéni je poté obtizné nebo nemozné.

Doporuéeny disti¢:
PU d&isti¢, neredény

5. Zakladni ¢isténi

Z&kladni cisténi elastické podlahy je nutné provést tehdy, pokud neni mozné odstranit odolné necistoty a zbytky
oSetrovacich produktd medodami popsanymi v odstavci 3. BéZzné denni cisténi.

Pouzit doporuéeny ¢isti¢ ve vhodné koncentraci s vodou. Cistici roztok nanést stejnomérné na podlahu a po
doporucené dobé pasobeni celou plochu vydrhnout jednokotou¢ovym rotacnim strojem SRP s vhodnym padem
nebo kartadéem. RozpusSténé necistoty odsat vysavacem na vodu (napf. Dr. Schutz Vysava¢ na vodu PS 27) a celou
plochu dakladné zneutralizovat ¢istou (pokud mozno teplou) vodou az do Uplného odstranéni vSech zbytkd
disticiho roztoku. Celkové je nutné se pfi ¢isténi vyvarovat stojici vody nebo tvorbé ,louzi¢ek”.

Doporuéeny Eistié:

Zakladni &istici pfipravek R, nefedény az fedéni 1:5, nechat cca 5 minut pasobit
Doporuéeny pad:

Cerveny pad standard nebo Grit karta¢ ¢erveny

Dalezité: Pokud bude na zé&kladni ¢isténi navazovat renovace povrchu a aplikace permanentnich ochrannych Dr.
Schutz 2K-polyuretanovych lakd, musi byt cela realizace provedena odborné vySkolenym personalem dle pokyni v
technické informaci,,TI_CZ_002_Priprava povrchu pred lakovanim* a v technickych listech produkta.

6. UdrZeni hodnoty podlahoviny / renovace povrchu

Sanace povrchu: Vyrobni povrchova Gprava se v prabéhu pouzivani ztenéuje a opotfebovava predevsim v nejvice
zatéZovanych mistech. To se projevuje mimo jiné také vétSimi naroky na bézné denni ¢isténi a ovlivriuje to opticky
vzhled povrchu. Pro ulehéeni béZzného denniho ¢isténi, pro optimalni ochranu povrchu podlahy a pro dokonaly
opticky vzhled je nutné zavcas provadét sanaci povrchové Gpravy.
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Pro sanaci pouzivat permanentni dlouhodobé 2-komponentni polyuretanoveé laky PU Siegel (ultramat, extramat,
mat, lesk — pro silné mechanické zatizeni), PU NEO (extramat, mat — neobsahuje VOC a izokyanéaty) nebo PU
Anticolor (extramat, mat, pololesk — pro silné chemické zatizeni). Volba natéru zavisi na pozadavcich na Zivotnost
natéru a jeho mechanickou a chemickou odolnost. Permanentni On Top PU laky s dlouhou Zivotnosti snési velmi
silné mechanické a chemickeé zatiZzeni a jsou odolné vici Sirokému spektru dezinfekénich prostredkd. Aplikaci musi
provadét odborné vyskoleny personal.

sv v

»TI_CZ_002_Priprava povrchu pred lakovanim* a ,,Technické pokyny pro aplikaci 2K-PU-lakd*.

7. Dulezita upozornéni

PFi pokladce bez lepeni metodou click nelze zcela vyloudit riziko pronikéni vihkosti do spar mezi sousednimi dily
podlahy. Proto je tfeba vyvarovat se ¢isticim metodam, které pouZivaji velké mnoZstvi vody nebo mohou
zpusobit vznik kaluZi ¢i stojaté vihkosti. Riziko Ize sniZit tak, Ze se €istici roztok rovnomérné nastfika na podlahu
pomoci tlakového rozpraSovaée nebo podobného zarizeni a poufZiji se vhodné Cistici stroje. JelikoZ cisténi pred
aplikaci povrchové Upravy vyZaduje zvySené mnozstvi vihkosti, je tfeba pfedem zohlednit specifickd rizika pro
konkrétni objekt.

Pokud je nutné dodrzet protiskluzné vlastnosti podlahoviny (Protiskluznost R10 a vysSsi), je nutné se vyvarovat
aplikaci jakéhokoliv oSetfovaciho polymerniho natéru nebo béZného permanentniho polyuretanového laku.
Aplikovany musi byt pouze Dr. Schutz 2K-PU laky s pridanim prislusné protiskluzné prisady R10 Antislip Add nebo
R11 Antislip Add. Pokud je z objektové specifickych divodd protiskluzné oSetreni podlahy ochrannym nétérem
vyZadovano, kontaktujte nade technické poradenstvi.

Barevné produkty (napft. barvy na vlasy, dezinfekce ran) a migrace zmékc¢ovadel (napt. z gumy nebo podlozZek pod
koberce) mohou zpasobit nevratné zabarveni povrchu. Zabrante proto kontaktu téchto latek s podlahou.

Obecné je viak u viech typu podlahovych krytin a povrchovych Uprav nutné chrénit oblasti pod Zidlemi s kole¢ky
vhodnymi podloZkami, a to jak v komerc¢nim, tak v domécim prostredi.

Po renovaci 2K-lakem: Koberce pokladejte aZ po Uplném vytvrdnuti lakované vrstvy, tedy po cca 7-10 dnech.
Nabytek a dalsi vybaveni prenéSejte a umistujte opatrné. Lakovany povrch nesmi byt v prvnich 3 dnech vytiran
na mokro. Nevhodné lepici pasky nebo jejich nespravné pouZiti mohou zpuasobit naruSeni nebo poskozeni
lakované vrstvy.

Vénujte pozornost také vSech informaci v technickych listech vySe uvedenych produkta.

Tento ndvod k ¢iSténi a Gdrzbé obsahuje obecnd doporuéeni sladéna s vyrobcem podlahové krytiny pro zachovani hodnoty podlahy s
ohledem na specifické poZadavky objektu, které byly uvedeny pfi jeji instalaci. Predanim tohoto navodu k ¢iSténi a udrzbé svému
zékaznikovi spliuje podlaha¥ pfi nové pokladce podlahy pozadavky normy DIN 18365.

Mate-li dalsi otazky ohledné spravného c¢iSténi a adrzby pruznych podlahovych krytin, nebo méate zajem o névod k ¢isténi jinych typd
podlah, obratte se prosim na nasi technickou poradenskou sluzbu nebo navstivte naSe webové stranky: www.dr-schutz.cz. Radi vam zde
poskytneme potiebnou pomoc.

Vyrobce:
Dr. Schutz GmbH, Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn, www.dr-schutz.com

Vyhradni partner pro CR:
floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
telefon: +420515 227 272
e-mail: info@floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz
www.floorcolor.cz
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